DECRETO 11 aprile 2007

Applicazione della direttiva n. 89/1C6/CE sul prodotti da costruzione,
recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1983,
n. 246, relativa alla individuazione dei prodottl e dei relativi
medodi di controllo della conformita' di aggregati.

PP e G el 104
(AU on . P odied Y1200

IL MINISTRO DELLE INEFRASTRUTTURE
I MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti i prodeotti da costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. $83/68/CEE;

Visto 1l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 244, per l'attuazione della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministroc delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sonc individuati 1
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione surcpea;

Visto 1l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n. B89/106/CFEE relativa ai prodetti da costruzione, che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita';

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del
9 pttobre 1998, 98/601/EC e 99/469/FEC, modificate dalla decisicne
01/596/EC, con la quale ' fissato il sistema di attestazione della
conformita' per 1 prodotti cggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea
pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06
del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02
del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i
riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN
13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN
13450: 2002;

Visti 1 decreti relativi alle comunicazioni dei riferimenti delle
norme armonizzats nella Gazzetta Ufficlale della Repubblica italiana
ai sensi dell'art. i, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentitoc il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, zese con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio
2004

Espletata, con notifica 2005/0236/1 la procedura d'linformazione
di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1
Metodi di attestazione della conformita'

1. I predotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armenizzate 1 cul
estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale
dell'Unione eurcpea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, costituiscono riferimento per 1'aggiornamente della
dichiarazione di conformita', fatte salvo, 1in ogni caso, gquanto
previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 21 aprile 1923, n 24%6.

3. RAi sensi delltart. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, 1 sistemi di attestazione



della conformita' ai requisiti di cuil alle appendici ZA delle norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegatoc 2 al presente decreto.

4. T relativi metodi di controllo della conformita' sonoc indicati
nell'appendice ZA ~ Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformitax» delle relative norme eurcpee armonizzate elencate
nell'allegatc 1.

Art. 2.
Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'axt. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 246/93, i1 fabbricante di
aggregati o il suo mandatarioc stabilito nell'Unione europea, dichiara
le caratteristiche tecniche alle quali risponde 1l preodette, secondo
quanto riportato negli elenchi di cul all'allegato 3 al presente
decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme eurcpee
armeonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.
Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto

1. 1'impiego dei prodotti di cui all'art 1, legalmente immessi
sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi
di marcatura CE ovvero con marcatura CE non confeorme al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' «consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, covvero, gualora gia' scadute, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore guindici giorni dopo la sua
pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

I1 Ministro dello sviluppo economico
Bersani

T1 Ministro dell'interno
Amato
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Art 2

Caratteristiche tecniche

1 Ai sensi dellart 6, comma I ¢ art 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblic L 246/93, it
fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle
quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all’allegato 3 al present¢-decteto, nelle
forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui alfallegato 1. B

Art 3

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE
ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto’

1 L’'impiego dei prodotii di cui all’art 1, legalmente immessi sul mercato prima defl'entrata in vigore del pre-
sente decreto, privi di marcatura CE ovveto con matcatura CE non conforrie al presente decreto, fatto salvo
quanto stabilito nelle tegolamentazioni tecniche nazionali, € consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza
del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decteto

1 presente decreto & pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repu};abﬁjga italiana ed entra in vigore quindici
giorni dopo la sua pubblicazions '

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infy
D1 PIRIRGT

Il Minisiro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Mintstro dell'interno
L AMATO

ALLEGATO 1

“PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI

INDIVIDUAZIONE
RIFERIMENTO

Per gli aggregati le .nqﬁé europee di riferimento sono:

EN 13055-1: 2005-*Agpregati leggeri - Parte 1@ Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta
per iniezi ecepita come UNT EN 13055-1: 2003 .

A ggregati per malta” recepita come UNI EN 13139: 2003,

-1:2002 “Aggregati per opere di protezione (armourstone} - Parte I: Specifiche” recepita
UNIEN 13383-1: 2003 .

; : 2002 “Aggregati per calcestruzzo” recepita come UNIEN 12620: 2003 .

ENii__3242: 2002 “Aggregati per materiali non legati ¢ legati con leganti idraulici per l'impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”™ 1ecepita come UNI EN 13242: 2004

EN 13450; 2002 “Aggregati per massicciate per ferrovie” recepita come UNI EN 13450: 2003 .

__ 39
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I metodi di controllo della conformitd degli aggregati sono quelli riportati nel

ALLEGATO2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99;’469/]&;5;? _4;;0dificate datla

Decisione 01/596/EC, indicati neile norme armonizzate di cui all®all

seguente tabella

1 ¢ dettagliati nella

Sistema di
] ) Attestazione
Prodotto Usao Previste della
Conformita

Aggregati leggeri; Aggregati leggerl | (aicestruzzo strutiurale 24
per calcestruzzo, malta e malta per

iniezione - UNI EN 13053-1 Uso non strutiyraie 4
Agpregati per malta Malte per disi strutturali 2+
UNIEN 13139 Uso now strutturale 4
Aggregati per opere di protezione | Mantéllate di proteziane 2+
(armourstone) - Parte 1: Specifiche

UNI EN 13383-1 Jso pon strutturale 4
Aggregati per calcestruzzo Calcestruzzo strutturale 2+
UNI EN 12620 Uso non strutturale 4
Aggregati per materiali non legatie . . -

Tegati con leganti idraulici per - . Uso in elementi strutturali 2
l'impiego in opere di ingegneria: .

civile ¢ neila costruzione distrade | Usp non strutturale 4
UNI EN 13242

Aggregati per massicciateiper Massicciate ferroviarie 2+
ferrovie UNIEN 13f§‘50 : Uso non strutturale 4

Il Sistema 2+ & quello":sp:éciﬁcato all’art 7, comma 1 lettera B, Procedma 1 del DPR n.246/93,

comprensiva della soi
fabbrica.

I} Sistema 4 e

lianza, giudizio ed approvazione permanenti det controllo di produzione in

) 1o specificato all’art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.
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ALLEGATO3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICAN IE |

1l fabbricante di aggregati dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabellé,
dell’uso previsto, nélle forme stabilite dalle appendici ZA della norme mméﬁigzate di cul
all’allegato 1. J
La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotfs lascia al produttore

{a facolta di esercitare "opzione “prestazione non determinata” per tale caratteristica

ca assieme alle altre,

Resta invaristo per il produttore obbligo di elencare detta caratterd

segnalando per essa 1’uso della citata opzione, tramite la dicitara NPD.":

Ageregati leggeri per calcestruzzo, malta'e malta per iniezione

13055-1)
Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) Dichisrazione
Forma dei granuli Forma dalle particelle Si
Dimensione dei granuli Distribuzione granulometrica Si
Massa volumica in mucchio Massa volumica in muechio Si
Percentuale di granuli frantumati Percesituale di granuli frantumati Si
Purczza Contaminanti arganici 8i ]
Resistenza alla frammentazione/ | .. = si
frantumazione
Si

Composizione/contenuto Solfati solubili in acido Si

Zolfo totale Si
Stabilitd di volume Resistenza alla disgregazione Si
Assorbimento di acqua | Assorbimento di acqua Si
Sostanze pericolose:
Fraisstone di redioattiVits (per
aggregati derivanti-da giacimenti
radioattivi per impiegh in —_—
calcestruzzo dacostrozione) &fﬁiﬁﬁuﬁﬁcﬁmm ™
Rilascio di metalli pesanti P
Rilascio dj idrocarburi
poliarorafiei
Rilascié di:alire sostanze pericolose
Durgbilit el gelo/disgelo Resistenza al gelo e disgelo Si
Durabilits alla reattivitk alcali-silice | Reattivita alcali-sitice Si

(™) Per questa; catatteristica, l¢ disposizioni della Direttiva 89/106/CE si rifengono soddisfate dal rispetio della
sormativaiiazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento delle dichiarazione
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Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione

FILLER (UNI EN 13055-1)

Caratteristiche armonizzate (seconde appendice ZA} Dichiarazioxi;_; o
Finezza/dimensione dei granuli Distribuzione granulometrica
Massa volumica in mucchio Massa volumica in mucchio

Cloruri ...
Composizione/contenuto Solfati solubili in acido

Zolo totale
Pugezza Contaminanti organici
Stabilita di volume Resistenza alla disgregazione "1
Perdita al fioco (solo per ceneri) Perdita al fuoco (solo per cenerd)

oo . Conoscenza delle matexie prithe. "
Rilascio di altre sostanze pericolose Gestione della produzione (*)
Durabilita al gelo/disgelo Resistenza al gelo e-disgely Si/NFD
(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Dirsttiva 89/106/CE féngoao soddisfate dal rispetio della
normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti omento della dichiarazione
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{1) Caratteristica ri

(2) “Si/NPD”

Aggregati per calcestruzzo - AGGREGATI (UNI EN 12620)

Caratter [stiche armonizzate (secondo appendice ZA) Dichiarazione

Dimensione deil'aggregato Si
Forna, dimensione e massa FSranulzml;:Fia - Si/]fliPD
volamica dei granuli orma oo ag‘gggd.to grosso

Massa volumica dei granuli e

assorbimenio di acqua

Pulizia

Contenuto in conchiglie
nell’aggregato grosso

Polveri

Resistenza alla
frammentazione/{rantumazione

Resistenza alla frammentazione
dell’ageregato grosso

Resistenza aila
levigabilitd/abrasione/usura

Resistenza afla usura
dell’aggregato grosso

Resistenza alla levigabilitd

Resistenza all'abrasione
superficiale

Resistenza all’abrasione da.;
pneumatici chiodati N

Clorari

Dm‘abiiitfx’ﬁiﬁla reazione alcali-silice

Solfati solabili in acido ’ Si
Zolfo totale Si
Componenti che altei‘ano la
Composizione/contenuto velocita di présa . di indurimento Si
del calcestruzzo”
Contenum di‘carbonato negli
aggregat. f ffm per strati di usura S
i
delle paymentaz:om di
calcestruzzo
Sta}:ilita di volume- ritiro per Si/NPD
essiceamento
Stabilitd di volume Costltuenu che influenzano la
‘wtabilita di volume della scoria SirNPD
- d’altoforno raffreddata in ariz
Assorbimento di acqua x:s:}agi;ﬂ:gl&? ::; ugar anuli ¢ Si
Sostanze pericolose:
Emissione di radioattivith (aggregati
denvann da fonti rathoatiwe Conoscenza delle materie prime ™)
Gestione della produzione
Rilascio di 1drocafb1u‘r poliaromatici
Rilascio di altre tanze pericolose
Resistenza al gelo/disgelo g W
: i
dell'aggrepato grossc
Reatlivita alcali-silice Si

per

esta per calcestruzzo struthurale. Per ghi altri usi: “S¥/NPD”.
estruzzo non soggetto ad abrasione
(3) Caratteristica richiesta per calcestrnzzo in ambiente soggetto a gelo e disge

lo. Negli aléri casi: “SUNPD”

(*): Per quesig Garatteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengopo soddisfatc dal rispetto della
normativinazionale itatiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
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Aggregati per calcestruzzo - FILLER (UNI EN 12620)

Caratteristiche ar monizzate (secoudo appendice ZA)

Dichiarazione |

Fin granulomeria ¢ massa :/;l::a volumica dei gramli e
volumica dei granuli assprbimento di acqua
Cloruri
Solfati solubili in acido
i Zolfo totale
Co e/contemut
mposizione/oontemia Cogtituenti che alteranc la
velocita di presa e di induritnen 8i
del calcestruzzo
Pulizia Polveri ) Si
Sta!nhm di volume — ritiro per SI/NPD
essicamento . .
Stabilita di volume Costituenti che influenzario. la
gtabilitd di volume della i Si
d’altoforne raffreddata in aria
W . Conoscenza delle materic prime "
Rilascio di a{t:re sostanze pericolese Gestione della produzions *)
Durabilits al gelo/disgelo Resistonza al gelo/disgelo SINPD
deli’aggregato grosso
Aggregati per malta - A EGATI (UNI EN 13139)
Caraiteristiche armronizzate (secondos-ggﬁéndice ZA) Dichiarazione
Dimensione dell’aggregato Si
Forma, dimensione ¢ massa 4| Granulometria Si
volumica dei granuli Forma dei granuli Si/NPD
Magsa volumica dei granuli Si
Pulizia Cpr_nenum in conchighie SUN?D
Fini Si
Clomuri Si
Solfato solubile in acido 8i
- " Zolfo totale Si
C £
omposmonelcgn :{u ° Costituenti che alterano la
velocitd di presa e di indurimenic Si
delia malta
Stabilita di*vofume (applicabile - . ]
solo per aggregati industriali) Materia idrosolubile Si
Assorbimento di acqua Assorbimento di acqua Si
Sostanze:pericolose:
Epussione di radicattivita (per
aggregall derivanti da fonti
ioattive destinati a calcestruzzo | Conoscenza delle materie prime ™
r edifici) Gestione della produzione
Rilaseio di metalli pesanti
.| Rilascio di carbonio polisromatico
Rilascio di alire sostanze pericolose
Durabilita al gelo/disgelo Resistenza al gelo/disgelo Si/NPD
Durabilita alla reazione slcali-silice | Reattivita alcali-silice Si

34—

er questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetio della
normativa nazionale italiana evvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
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Aggregati per malta - FILLER (UNI EN 13139)

Dichiarazione

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)

Dimensioni deli’aggrepato 81
Finezza/dimensione e massa Granulometria 51
volumica dei granuli Forma dei granuli SYNPD
Massa volamica dei granuli Si
1 Cloruri ‘ » Si
Solfati solubili in acido

Zolfo totale
Costituenti che alterano la velocita
di presa e di indurimento della

Composizione/contennto

malta
- Contenuto di conchiglie
Pulizia =
Fini
Perdita al fuoco (solo per ceneri)
(applicabile solo ad apgrepati Perdita al fuoco

indusiriali)

Conoscenza delle matenep me

q : -
Rilascio di sostanze pericolose Gestione della produziod ™)
Durabilith al gelo/disgelo Resistenza al gelo/disgelo SUNPD
Aggregati per massicciate per ferrovie (UNI EN 13450)
Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA). Dichiarardone
7| Dimensione dells massicciate per Si
. i
. - |femovie
Forma, dimensione e massa volumica delle particelle | Granulometria Si
¢ Forma delle particelle Si
A . Massz volumica delie particelle Si
Resistenza alla frammentamonelfrantumazmne Resistenza alla frammentazione Si
Resistenza al logoramento Regigtenza all'nsura NED
Purezza Contequto di fini S5i
b . Conoscenza delle materie prime -
Rilascio di sostanze pericolose Gestione della produzione *)
Durabilita al gelo/disgelo Resistenza al gelo e disgelo i
Durabilith agli agenti aunosfcn Sonnenbrand Si/NPD

{*): Per questa camttensuca, lc d:spos:zmm della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della
Cvvero comunitaria applicabile, vigenti al momento detla dichiarazione.

— 35 .
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Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per ’impiego in opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA) D"i”:tj:h_iﬁr azione
Dimensioni dell’aggregato Si

Forma, dimensione ¢ massa volumica delle Granulome’ma S

particelle Forma .deI} aggregato grosso SI/NPD
Massa volumica delle particelle SiNFD

Purezza Contesuto di fini Si
Qualitd dei finj Si

'| Percentuale di particelle rotte fmnmmatc edi

Percentuale di particelle frantumate particelle totalmente arrotonda"' negh Si
aggregati grossi

Resistenza alla frammentazione/frantumazione g:lif:tema :ltléng'fiosamsgenm?lane Si
Componenti che altemu J stabilitd di

Stabilitd volumetrica volume defle scori¢ daltoforno e d'acciaieria SYNPD
per gli aggregati. non égati

Assorbimento/suzione di acqua Assorbimento df aggua Si/NPD

Composizione/contenuto Solfato solubile i in acido Si
Zolfo totaly” SiNPD
Componenti‘clie alterano Ia velocita di presz e
di indugimento delle miscele legate con SYNPD
legantt 1drau11c1

Regsistenza ail’attrito Resistenza all usura dell’aggregato grosso si

Sostanze pericolose: b .

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione g:ﬂ?:;:n;:!ﬁl eli:ﬂg:;pnme "

Rilascio di altre sostanze pericolose - P

Durabiliti aghi agenti atmosferici "] “Sonnenbrand” de] basalto SYNPD

Durabilith al gelo/disgelo Resistenza al gelo e disgelo SINPD

{*): Per questa caratteristica, le dxsposmo

cdella Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della
normativa nazionale italiana ovvero conmnitaria appticabile, vigenti al momento della dichiarazione
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Aggregati per opere di protezione (armourstone) (UNI EN 13383-1)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)

Dichiarazione

. . Forma §i

Forma, dimensione e massa Granul - ;

volumica dei granuli 2 omeinfa : : Sf

_ Massa volumica dei granuli Si

Resistenza a rottura Resistenza atottura -Si

Resistenza allo sfregamento Resistenza all'usura 8i
Rilascio di sostanze pericolose Conc_rscenza delle materle prime

Gestione della produzione

Disintegrazione del silicato
bicalgico della loppa di altofomo
raffreddata in aria

Durabilita delle loppe

aria

Disintegrazione del ferro della -
loppa di alioforne raffreddata in:

Si

Disintegrazione della scoria

dacciaio i
Durabilita al pelo/disgelo Resistenza al gelo e disgelo’; Si
Durabilith alla cristallizzazione Resistenza alla cristallizzazione Si/NP
salina salina D
Durabilita al Sonnenbrand del Sonnenbrand .
basalto Si/NPD

(%) Per questa caratteristica, le disposizioni della Dircttiva 89/
normativa nazionale Haliana ovvero comunitaria applicabile, vi

(7A03449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALL

DECRETO 22 marzo 2007.

Disposizioni relative ai regimi di sostegiig diretto nell’ambito
della politica agricola comune ¢ modificazigni al dect eto 5 ago-
sto 2004, recante disposizioni per I'attuzzione della riforma
delia politica agricola comune, '

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
AT IMENTARTE FORESTALI

Visto il regolamentdCE) n 1782/2003 del Consiglio
del 29 settembre.2003, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola omune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltory;

regolamento (CE) n 795/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004, recante modalita d’applica-
zione del regime di pagamento unico, modificato da
ultimo dal regolamento (CE} n 2002/2006 della Com-
missione del 21 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004, recante modalitd d’applicazione
della condizionalita, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e controllo, ed in particolare l'art. 70,

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e succsssive
modificazioni ed integtazioni, concernente «Disposi-
zioni per Dattuazione della politica agricola comune».

Considerato che la regolamentazione comunitaria
consente allo Stato membro la possibilita di non conce-
dere alcun aiuto in case di domande d’aiuto per importi
inferiori a cento euro;

Considetato che la regolamentazione comunitaria in
materia demanda allo Stato membro ta possibilita di
disciplinare le limitazioni o le riduzioni nei trasferi-
menti dei titoli all’aiuto;

Considerato che con i} succitato regolamento (CE)
n. 2002/2006 & stata prevista la possibilita, da parte
degli Stati membri, di autorizzare, in caso di calamita
naturale, I'utilizzazione per Palimentazione del bestiame
delle superfici ritirate dalla produzione;

Ritenuta 'opportunitd di introdurre gradualmente
una soglia minima al pagamento degli aiuti corrisposti
come sostegno diretto agli agricoltori, onde evitare
costi amministrativi eccessivi rispetto all’entita degli
atuti medesimi;
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